


Dossier : MOYVILLERS Sondage : F9

Affaire : 60.161695 Profondeur : 3,10 - 3,40

Date de l'essai : 06/09/16 Opérateur : JBE

t en min 0,0 8,5 13,5 22,5 29,5 40,0 0,0
Q(t) 1,0E-04 8,6E-05 4,8E-05 4,9E-05 4,9E-05 7,3E-04 #DIV/0!

He en m 0 0,1 0,15 0,2 0,24 0,3 0

t en min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

He en m 0 0 0 0 0 3,4 3,4

t en min 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0
Q(t) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0E+00 0,0E+00

He en m 3,4 3,4 3,4 0 0

t en min
Q(t)

He en m

PERMEABILITE K  = 8E-05 m/s
soit 286 mm/h

Essai d'Absorption
dans une fouille

PROCES-VERBAL D'ESSAI
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Dossier : MOYVILLIERS

Affaire : 60.161695

Huarts 0,30 - 0,80 0 A3s 22,5 55,9 29,4 26,6 1,26

Sondage Profondeur (m)
Classe 

 GTR
W (%) WL (%) WP (%) Ip Ic

F3 1,20 A1 18,6 31,4 19,8 11,6 1,10

F7 0,60 A2h 22,0 37,3 21,4 15,9 0,96

F7 1,20 A1 20,2 31,5 19,7 11,8 0,96

F9 1,70 A2m 17,4 33,3 19,0 14,2 1,12

Diagramme de Casagrande

Nature du terrain

Argile brun ocre clair orangé à blocs et 

cailloutis de craie et silex

Argile brun clair orangé à cailloutis et 

blocs de craie

Limon argileux à argile limoneuse brun 

clair orangé

Limon argileux finement sableux brun 

clair orangé
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Dossier : MOYVILLIERS Mode de prélèvement : Sondage : F7

Affaire : 60.161695 1,2 m

Date de l'essai : 30/09/16 Opérateur : ALTR

Nature du terrain : Argile brun clair orangé à cailloutis et blocs de craie

Tamis Passants
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PROCES-VERBAL D'ESSAI

Norme NF P 94-056

Profondeur en mètre :

Analyse granulométrique
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Dossier : MOYVILLIERS Mode de prélèvement : Sondage : F9

Affaire : 60.161695 1,7 m

Date de l'essai : 30/09/16 Opérateur : ALTR

Nature du terrain : Argile brun ocre clair orangé à blocs et cailloutis de craie et silex
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PROCES-VERBAL D'ESSAI

Norme NF P 94-056

Profondeur en mètre :
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Dossier : Sondage :

Affaire : Profondeur : 1,70 / 1,20 / 1,70m

Date : Opérateur :

Nature du terrain : Argile brun clair orangé à passées ocre à blocs et cailloutis de craie et de silex

Définition du Traitement : Chaux vive: 3 % Liant: 0 %  

1 2 3 4
h1 5,080 5,081 5,067 5,078
h2 5,074 5,070 5,073 5,074
d1 5,006 5,005 5,002 5,010
d2 5,003 5,004 5,004 5,007
d3 5,007 5,005 5,004 5,003
V0 100,38 100,32 100,12 100,41

V0moyen
m1 87,27 87,20 87,43 87,54
m2 185,05 184,59 184,86 184,83
V1 100,79 100,39 100,43 100,28

V1moyen

% Gv 7j

1 2 3 4
 kN Effort
MPa Rtb

MPa Moy Rtb

Adapté Douteux Inadapté

APTITUDE DU MATERIAU AU TRAITEMENT

≥ 0,2

0,1 ≤ Rtb ≤ 0,2

≤ 0,1Inadapté

Adapté

Douteux

Inadapté

5 ≤ Gv 7j ≤ 10

≥ 10

Critères de jugement de l'aptitude d'un sol à être traité
à la chaux et/ou aux liants hydrauliques

≤ 5

5 ≤ Gv 7j ≤ 10

≥ 10

≤ 5

Traitement à la chaux seule

Paramètre non considéré 
pour ce type de traitement 
du fait de la lenteur de la 

prise pouzzolanique

g

cm3

Type de traitement
Aptitude du matériau 

au traitement

Adapté

Douteux
Traitement avec un liant 

hydraulique éventuellement associé 
à la chaux

Détermination de la résistance en compression diamétrale
Eprouvette n°

-

ALTR

Détermination du Gonflement Volumique

Paramètres considérés

Gonflement volumique 
Gv 7j (%)

Résistance en 
compression 

diamétrale Rtb (MPa)

cm

100,31

100,47
0,17

cm3

Compte rendu de l'Essai d'Evaluation de l'Aptitude

d'un Sol au traitement
PROCES-VERBAL D'ESSAI

Norme NF P 94-100

Eprouvette n°

60.161695
30/09/2016

MOYVILLIERS F1 / F7 / F9



Dossier : Sondage :

Affaire : Profondeur : 1,70 / 1,20 / 1,70m

Date : Opérateur :

Nature du terrain :

Définition du Traitement : Chaux vive: 3 % Liant: 0 %  

Energie de compactage : normale Moule : CBR

ρd OPN t/m
3
 = 1,81

IPI = 14,7 W% après immersion = 22,0 WOPN % = 14,5

I.CBR 96h = 21,9 ρd PN traité t/m
3
 = 1,54

I.CBR/IPI = 1,5 0,74 W confection % = 18,0

Compte rendu de l'Essai d'Evaluation de l'Aptitude

d'un Sol au traitement
PROCES-VERBAL D'ESSAI

Détermination ρh PN, Gonflement linéaire relatif et I.CBR 96h

MOYVILLIERS F1 / F7 / F9

I.CBR conservé 96h en immersion à 20° en eau non aérée

Gonflement linéaire 

relatif % = 

Détermination IPI du sol naturel et I.CBR 96h immergé sol traité

60.161695

30/09/2016 ALTR

Argile brun clair orangé à passées ocre à blocs et cailloutis de craie et de silex

Détermination de  ρh PN  du sol traité et du Gonflement linéaire relatif (96h)
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Dossier : Sondage :

Affaire : Profondeur : 1,70 / 1,20 / 1,70m

Date : Opérateur :

Nature du terrain : Argile brun clair orangé à passées ocre à blocs et cailloutis de craie et de silex

Définition du Traitement : Chaux vive: 1 % Liant: 5 %  CPJ32,5

1 2 3 4

h1 5,081 5,072 5,084

h2 5,082 5,069 5,076

d1 5,008 5,006 5,001

d2 5,008 5,005 5,001

d3 5,002 5,005 5,003

V0 100,53 100,21 100,33

V0moyen

m1 92,44 82,39 92,33

m2 190,58 190,41 190,36

V1 97,32 107,21 97,20

V1moyen

% Gv 7j

1 2 3 4

 kN Effort 0,62 0,70 0,66

MPa Rtb 0,25 0,28 0,26

MPa Moy Rtb

Adapté Douteux Inadapté

Compte rendu de l'Essai d'Evaluation de l'Aptitude

d'un Sol au traitement
PROCES-VERBAL D'ESSAI

Norme NF P 94-100

Eprouvette n°

60.161695

30/09/2016

MOYVILLIERS F1 / F7 / F9

ALTR

Détermination du Gonflement Volumique

Paramètres considérés

Gonflement volumique 

Gv 7j (%)

Résistance en 

compression 

diamétrale Rtb (MPa)

cm

100,36

100,58

0,22

cm
3

g

cm
3

Type de traitement
Aptitude du matériau 

au traitement

Adapté

Douteux

Traitement avec un liant 

hydraulique éventuellement associé 

à la chaux

Détermination de la résistance en compression diamétrale

Eprouvette n°

0,26

Critères de jugement de l'aptitude d'un sol à être traité

à la chaux et/ou aux liants hydrauliques

≤ 5

5 ≤ Gv 7j ≤ 10

≥ 10

≤ 5

Traitement à la chaux seule

Paramètre non considéré 

pour ce type de traitement 

du fait de la lenteur de la 

prise pouzzolanique

APTITUDE DU MATERIAU AU TRAITEMENT

≥ 0,2

0,1 ≤ Rtb ≤ 0,2

≤ 0,1Inadapté

Adapté

Douteux

Inadapté

5 ≤ Gv 7j ≤ 10

≥ 10



Dossier : Sondage :

Affaire : Profondeur : 1,70 / 1,20 / 1,70m

Date : Opérateur :

Nature du terrain :

Définition du Traitement : Chaux vive: 1 % Liant: 5 %  CPJ32,5

Energie de compactage : normale Moule : CBR

ρd OPN t/m
3
 = 1,81

IPI = 14,7 W% après immersion = 20,2 WOPN % = 14,5

I.CBR 96h = 99,8 ρd PN traité t/m
3
 = 1,61

I.CBR/IPI = 6,8 0,18 W confection % = 18,0

I.CBR conservé 96h en immersion à 20° en eau non aérée

Gonflement linéaire 

relatif % = 

Détermination IPI du sol naturel et I.CBR 96h immergé sol traité

60.161695

30/09/2016 ALTR

Argile brun clair orangé à passées ocre à blocs et cailloutis de craie et de silex

Détermination de  ρh PN  du sol traité et du Gonflement linéaire relatif (96h)

Compte rendu de l'Essai d'Evaluation de l'Aptitude

d'un Sol au traitement
PROCES-VERBAL D'ESSAI

Détermination ρh PN, Gonflement linéaire relatif et I.CBR 96h

MOYVILLIERS F1 / F7 / F9
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-011047-1

Commande n°.: ULY-08246-16

Interlocuteur: M. Lafond

Téléphone: 33 474 999 621

eMail: Magali.Lafond@wessling.de

Date: 22.09.2016

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

ICSEO BUREAU D' ETUDES

Monsieur Alex TROUBAT

27, rue de l'oeuvre

21140 Semur-en-Auxois

Rapport d'essai

moyvilliers 60.161695

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011047-1

Projet : moyvilliers 60.161695

St Quentin Fallavier, le 22.09.2016

N° d'échantillon  16-147152-01 16-147152-02

Désignation d'échantillon Unité F7 0.60 F7 1.20

Extrait à l'acide chlorhydrique   MS-A 19.09.2016 19.09.2016

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 82,6 79,8

Paramètres globaux / Indices

Sulfates (SO4) calc. mg/kg MS-A 300 390

Soufre (S) mg/kg MS-A 100 130
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011047-1

Projet : moyvilliers 60.161695

St Quentin Fallavier, le 22.09.2016

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 16-147152-01 16-147152-02

Date de réception : 16.09.2016 16.09.2016

Désignation : F7 0.60 F7 1.20

Type d'échantillon : Sol Sol

Date de prélèvement : 12.09.2016 12.09.2016

Récipient : 250VB 250VB

Température à 

réception (C°) :
21.5°C 21.5°C

Début des analyses : 16.09.2016 16.09.2016

Fin des analyses : 22.09.2016 22.09.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011047-1

Projet : moyvilliers 60.161695

è

St Quentin Fallavier, le 22.09.2016

Paramètre Norme Laboratoire

Sulfates, HCl extr. B (agress. sur béton et acier) DIN 4030-2 mod.(A) Wessling Oppin (D)

Matières sèches DIN ISO 11465(A) Wessling Oppin (D)

Extraction à l'acide chlorhydrique (agressivité vis-à-vis des 

bétons)
DIN 4030-2(A) Wessling Oppin (D)

Commentaires :

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

Informations sur les méthodes d'analyses

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

ICSEO BUREAU D ETUDES
Monsieur  TROUBAT
27 Rue de l'Oeuvre
21140 SEMUR EN AUXOIS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/09/2016Dossier N° : 16E074283
Date de réception : 15/09/2016N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-083922-01

Référence Dossier : Ref commande: MOYVILLIERS 60.161695
Référence Commande : 16-343

Coordinateur de projet client : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +333 88 02 86 97

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Matériaux routiers SC1(ROU)

002  Matériaux routiers SC2(ROU)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/09/2016Dossier N° : 16E074283
Date de réception : 15/09/2016N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-083922-01

Référence Dossier : Ref commande: MOYVILLIERS 60.161695
Référence Commande : 16-343

001 002N° Echantillon

Référence client : SC1 SC2

Matrice : ROU ROU
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 21/09/2016 21/09/2016

Préparation Physico-Chimique

LS6XB : Prétraitement de l'échantillon
Concassage  * * Fait Fait     

Homogeneisation  * * Fait Fait     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSQA7 : HAPs 16 composés - délai Express
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Fluoranthène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Chrysène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Acénaphtène mg/kg MS  * * <0.50 0.50     

Naphtalène mg/kg MS  * * <0.50 0.89     

Phénanthrène mg/kg MS  * * <0.50 1.77     

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Pyrène mg/kg MS  * * 0.54 1.24     

Anthracène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Acénaphthylène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Fluorène mg/kg MS  * * <0.50 <0.50     

Somme des HAP mg/kg MS <8.04 <10.4     

Sous-traitance | Eurofins LEM (Saverne)

LE07I : Analyse qualitative d'amiante par MOLP
Description visuelle CI JOINT CI JOINT     

Traitement de l'échantillon CI JOINT CI JOINT     

Nombre de préparations CI JOINT CI JOINT     

type d'amiante CI JOINT CI JOINT     

CI JOINT CI JOINT    LE07J : Analyse qualitative 
d'amiante par MET

 

N° EchObservations Réf client

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 28/09/2016Dossier N° : 16E074283
Date de réception : 15/09/2016N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-083922-01

Référence Dossier : Ref commande: MOYVILLIERS 60.161695
Référence Commande : 16-343

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Jean-Paul Klaser
Coordinateur de Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

D : détecté / ND : non détecté

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 16E074283

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-16-LK-083922-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Matériaux routiers

Code Analyse Unité Incert. Prestation réalisée sur le 
site de :

Principe et référence de la méthode LQI

Analyse qualitative d'amiante par MOLP Prestation soustraitée à Eurofins LEM 
SAS

Détection et identification par Microscopie Optique 
à Lumière Polarisée (MOLP). -  HSG 248 - 
Appendice 2

LE07I

Description visuelle

Traitement de l'échantillon

Nombre de préparations

type d'amiante

Analyse qualitative d'amiante par MET Traitement par calcination et/ou par attaque acide 
et/ou par attaque chimique.
Détection et identification par Microscopie 
Electronique à Transmission équipée d'un 
Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X 
(META). -  Méthode Interne (Traitement) / NF X 
43-050

LE07J

Prétraitement de l'échantillon  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

Broyage [Séchage, broyage,
homogénéisation, tamisage] -  NF EN 15002

LS6XB

Concassage

Homogeneisation

HAPs 16 composés - délai Express GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
15527 - NF EN 14346

LSQA7

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.5

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.5

Fluoranthène mg/kg MS0.5

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.5

Chrysène mg/kg MS0.5

Acénaphtène mg/kg MS0.5

Naphtalène mg/kg MS0.5

Phénanthrène mg/kg MS0.5

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.5

Pyrène mg/kg MS0.5

Anthracène mg/kg MS0.5

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.5

Acénaphthylène mg/kg MS0.5

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.5

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS0.5

Fluorène mg/kg MS0.5

Somme des HAP mg/kg MS8

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :          (A) : Eurachem          (B) : XP T 90-220         (C) : NF ISO 11352         (D) : ISO 15767         (e) : Méthode interne

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 16E074283 N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-083922-01

Emetteur : Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Matériaux routiers

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

SC116E074283-001

SC216E074283-002

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
  Département Environnement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-106845-01 Version du : 20/09/2016  13:49 Page 1/1

Dossier N° : 16A031430 Date de réception :16/09/2016 

Référence dossier : EUFRSA2-00048977
MOYVILLIERS 60.161695

Echantillon N° : 16A031430-001

Référence échantillon : 16E074283-001 PSV : SC 1

Paramètres Résultats

Couche 1 

Description visuelle Matériau dur bitumineux de type enrobé (gris)
Traitement de l'échantillon Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
Résultat de l'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des 
composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets 
soumis à l'essai. 

Véronique Motsch
Chef de Service

Eurofins LEM SAS
20, rue du Kochersberg ,CS 50047
F-67701 Saverne Cedex1, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 €  RCS Saverne  SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897  APE 7120B



EUROFINS ANALYSES POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
  Département Environnement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-LE-106846-01 Version du : 20/09/2016  13:49 Page 1/1

Dossier N° : 16A031430 Date de réception :16/09/2016 

Référence dossier : EUFRSA2-00048977
MOYVILLIERS 60.161695

Echantillon N° : 16A031430-002

Référence échantillon : 16E074283-002 PSV : SC 2

Paramètres Résultats

Couche 1 

Description visuelle Matériau dur bitumineux de type enrobé (gris)
Traitement de l'échantillon Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
Résultat de l'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des 
composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 :La limite de détection de la méthode est de 0.1% en masse pour les matériaux.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets 
soumis à l'essai. 

Véronique Motsch
Chef de Service

Eurofins LEM SAS
20, rue du Kochersberg ,CS 50047
F-67701 Saverne Cedex1, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 530 320 €  RCS Saverne  SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897  APE 7120B



Struct-Urb version 2.0.1

TITRE DE L'ETUDE :
60.161695-1864

Date : 17/10/2016
Variante : 
Enregistrée sous : E:\2016 AFFAIRES\60\60.161695 MOYVILLERS\Rapport - annexes\Struct-urb\struct-urb50PLsouple.urb

DONNEES :
Type de voie : Voie de distribution
Type d'aménagement : Section courante
Chantier : Standard (Q1)
Trafic initial à la mise en service (par sens, par voie et par jour) : 50 Poids Lourds
Durée de service : 10 ans
Taux de croissance : 0 % par an
Plate-forme : PF2

VALEURS INTERMEDIAIRES :
Nombre Cumulé de Poids Lourds : 182 500
CAM : 0,20
NE arrondi : 40 000

GEL :
En condition de chantier standard (qualité Q1) : 

Indice de Gel de Référence corrigé : 215 °C.j
Indice de Gel Admissible : 207 °C.j ============> Chaussée non protégée au gel

Q1 / PF2 Norme Classe Epaisseur

BBSG NF P 98-130 2 ou 3 6 cm

GNT NF EN 13285 1 27 cm

Total = 33 cm



Struct-Urb version 2.0.1

Commentaire du matériau : BBSG
Utiliser un BBSG de granularité 0/10 pour des épaisseurs de 5 à 7 cm et un BBSG
de granularité 0/14 pour 8 cm.
Demander au minimum un BBSG de classe 2.
Mais pour une utilisation en voie principale, voie bus ou giratoire, exiger un BBSG
de classe 3.

Commentaire du matériau : GNT
GNT de type B (suivant avant-propos national dans la norme NF EN 13285) et de classe
1 (essai triaxial à chargement répété).

Commentaire de la structure : Enrobés/GNT/GNT
Minimum technologique : 15 cm
Maximum en une couche : 29 cm
A partir de 30 cm, une couche de base de 15 ou 20 cm, et une couche de fondation.
Épaisseur d'enrobés :
6 cm de 10 à 100 000 NE
8 cm au delà.

Station météo de référence : Beauvais (60)
Type d'hiver : Hiver Exceptionnel
Indice de Gel brut : 215 °C.j
Correction taille d'agglomération : 1 (< à 100 000 Habitants)

 Sol support
Gélivité : Très Gélif
Pente de la courbe de gonflement : Infinie
Quantité de gel admis par le sol support : 0

 Plateforme
Epaisseur : 60 cm
Couche de forme : Non Traitée
Quantité de gel admis par la partie non gélive de l a plateforme : 6,171428

 Apport mécanique de la chaussée
En condition de chantier standard (qualité Q1) : 0



Struct-Urb version 2.0.1

TITRE DE L'ETUDE :
60.161695-1864

Date : 17/10/2016
Variante : 
Enregistrée sous : E:\2016 AFFAIRES\60\60.161695 MOYVILLERS\Rapport - annexes\Struct-urb\struct-urb50PLsouple.urb

DONNEES :
Type de voie : Voie de distribution
Type d'aménagement : Section courante
Chantier : Standard (Q1)
Trafic initial à la mise en service (par sens, par voie et par jour) : 50 Poids Lourds
Durée de service : 10 ans
Taux de croissance : 0 % par an
Plate-forme : PF2

VALEURS INTERMEDIAIRES :
Nombre Cumulé de Poids Lourds : 182 500
CAM : 0,20
NE arrondi : 40 000

GEL :
En condition de chantier standard (qualité Q1) : 

Indice de Gel de Référence corrigé : 215 °C.j
Indice de Gel Admissible : 191 °C.j ============> Chaussée non protégée au gel

Q1 / PF2 Norme Classe Epaisseur

BBSG NF P 98-130 2 ou 3 6 cm

GNT NF EN 13285 1 27 cm

Total = 33 cm



Struct-Urb version 2.0.1

Commentaire du matériau : BBSG
Utiliser un BBSG de granularité 0/10 pour des épaisseurs de 5 à 7 cm et un BBSG
de granularité 0/14 pour 8 cm.
Demander au minimum un BBSG de classe 2.
Mais pour une utilisation en voie principale, voie bus ou giratoire, exiger un BBSG
de classe 3.

Commentaire du matériau : GNT
GNT de type B (suivant avant-propos national dans la norme NF EN 13285) et de classe
1 (essai triaxial à chargement répété).

Commentaire de la structure : Enrobés/GNT/GNT
Minimum technologique : 15 cm
Maximum en une couche : 29 cm
A partir de 30 cm, une couche de base de 15 ou 20 cm, et une couche de fondation.
Épaisseur d'enrobés :
6 cm de 10 à 100 000 NE
8 cm au delà.

Station météo de référence : Beauvais (60)
Type d'hiver : Hiver Exceptionnel
Indice de Gel brut : 215 °C.j
Correction taille d'agglomération : 1 (< à 100 000 Habitants)

 Sol support
Gélivité : Très Gélif
Pente de la courbe de gonflement : Infinie
Quantité de gel admis par le sol support : 0

 Plateforme
Epaisseur : 50 cm
Couche de forme : Traitée
Quantité de gel admis par la partie non gélive de l a plateforme : 5,833333

 Apport mécanique de la chaussée
En condition de chantier standard (qualité Q1) : 0


